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1. Introducéo

As tintas servem como protecdo dos materiais a entrada da agua da chuva e aos
diversos agentes agressivos do meio ambiente. Sabendo-se que todas as
edificacbes em alvenaria possuem um certo teor de umidade em seu interior,
torna-se importante o uso de tintas que facilitem a difusdo de vapor. Desta forma,
busca-se utilizar uma tinta que permita grande difusdo de vapor e ao mesmo
tempo possua absorcdo de agua igual a zero. Entretanto, sabe-se que nao
existem tintas que apresentam estas propriedades. Os diversos tipos de tintas
encontrados no mercado apresentam comportamentos diferentes na presenca de
agua e umidade. Além disso, estas propriedades ndo podem ser analisadas
somente em relagdo as tintas, mas também aos materiais onde a tinta sera
aplicada.

Este artigo apresenta os resultados de ensaios de difusao de vapor com diferentes
tintas aplicadas em diferentes tipos de reboco em argamassa. Os ensaios foram
realizados com o método de wet cup, conforme a norma ISO 12572, e com as
modifica¢des indicadas por Herm (1992).

2. Matérias e Métodos

Os ensaios foram realizados em corpos-de-prova cilindricos, e caracterizam 0s
processos de difusdo e permeabilidade ao vapor de agua das argamassas.
Materiais de elevada permeabilidade sdo definidos como baixa resisténcia a
difusdo de vapor, Entretanto, o material que permite transmissao de vapor de agua
apenas em baixos valores é caracterizado por apresentar alto coeficiente de
resisténcia a difuséo de vapor.

As amostras de argamassa revestidas em uma face com tinta foram apoiadas na
borda de um frasco de vidro contendo em seu interior agua destilada (umidade
relativa 100%), e entdo vedadas com o uso de material a base de poliuretano
(conforme figura 1). Este conjunto foi mantido em camera climatizada com
temperatura variando entre 21 e 23 °C e umidade relativa do ar entre 47 e 53%.
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Figura 1 — Conjunto corpo-de-prova de argamassa, tinta e frasco de vidro

Devido a energia da compensacgdo entre as duas diferentes umidades relativas
(interior e exterior), o conjunto perde agua para o meio ambiente, e, com isso, a
massa do mesmo diminui. A velocidade em que ocorre a perda de massa depende
da facilidade que o vapor possui de atravessar a camada de tinta.

Conforme a norma ISO 12572, as tintas devem ser aplicadas sobre um vidro
especial. Entretanto, este ensaio foi realizado utilizando-se diferentes tipos de
argamassa para reboco com o objetivo de demonstrar como o substrato (reboco)
pode modificar a difusdo de vapor das tintas. Além disso, este ensaio melhor
representa a real situacdo encontrada nas alvenarias, onde normalmente utiliza-se
tinta como revestimento final de pedras, tijolos ou reboco.

Foram moldados 12 corpos-de-prova cilindricos de reboco comum de cimento e 4
corpos-de-prova com argamassas mistas de cimento e cal. Cada corpo-de-prova
cilindrico possui @100 mm e uma espessura de aproximadamente 10 mm. Estas
amostras foram pintadas com uma tinta acrilica (TA) e uma tinta que foi
denominada permeavel (TP). Apos secagem do material conforme as instru¢des
do produtor, procedeu-se a montagem do conjunto, conforme demonstrado na
figura 1. Durante um periodo de 7 dias se verificou a massa dos conjuntos.

Segundo a norma ISO 12572, o valor da difusdo de vapor € calculado como Sd,
gue significa a altura de coluna de ar (em metros) que possui mesma resisténcia
de difusdo de vapor que a camada de tinta e o reboco. Assim, baixos valores de
Sd significam facilidade de difusao de vapor. Além disso, o valor de Sd depende
do substrato onde a tinta € aplicada. Calculou-se também o U, que representa a
resisténcia a difusdo de vapor em relacdo ao ar, ou seja, quando o material
apresenta p igual a 100 significa que este possui difusdo de vapor 100 vezes
maior que o ar. Este valor é independente do substrato onde a tinta é aplicada.
Valores baixos significam alta difusdo de vapor.

Todos os ensaios foram realizados nos laboratorios de NORIE, da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).



3. Resultados

A tabela 1 demonstra os resultados de ensaios com o reboco comum e com O
reboco misto de cimento e cal.

Tabela 1 - Resultados dos ensaios

Tinta Sd [m] Desvio H Desvio
difuséo de vapor padréo coeficiente de padréo
de agua resisténcia a difusio
equivalente

Reboco comum sem 0,196 +/- 0,037 19,26 +/- 1,659
tinta
TP Reboco comum 0,529 +/- 0,031 2646,1 +/- 11,377
TA Reboco comum 0,441 +/- 0,045 3663,0 +/- 4,947
Argamassa mista 0,226 +/- 0,009 24,49 +/- 3,19
sem tinta
TP Argamassa mista 0,217 * 1398,31 *
TA Argamassa mista 0,405 * 2352,86 *

* = somente uma amostra foi analisada, TP = tinta permeavel, TA = tinta acrilica.

Todos os valores de Sd podem ser avaliados como Sd meédio, conforme a
classificacdo seguinte: Sd alto / vapor difusdo baixo = 1 m, Sd média / vapor
difusdo médio - 0,1 - 1 m e Sd baixo / vapor difusao alto < 0,1 m (Herm, 1992).

4. Discussao

Estes ensaios demonstram que os substratos onde as tintas sdo aplicadas
influenciam na difusdo de vapor das mesmas. No reboco comum a tinta permeavel
(TP) tem o mesmo coeficiente de difusdo de vapor que a tinta acrilica (TA). Na
argamassa mista de cal e cimento estes valores sdo muito diferentes. A tinta
permeavel pode ser classificada como uma tinta de alta difusédo de vapor.

Como ainda nao existe uma norma que define os valores de difusdo de vapor que
as tintas devem apresentar, recomenda-se o uso de tintas com Sd inferior a 1,0.
Assim sendo, todas as tintas que foram analisadas apresentam esta propriedade.

Ao comparar-se os resultados obtidos nestes ensaios com a literatura, verifica-se
a similaridade entre ambos. A tabela 2 apresenta os resultados de Sd encontrados
com o uso de diversas tintas em arenito e calcario (Herm, 1992).

Verifica-se novamente que as tintas apresentam diferentes valores de Sd quando
estas sao aplicadas em materiais diferentes. O motivo pelo qual as tintas possuem
este comportamento ainda ndo foi plenamente esclarecido. Sabe-se que os
valores de difusdo de vapor dependem ndo somente da passagem de vapor
atraves da tinta, como também do transporte de agua dentro do substrato (reboco,
pedra ou tijolo). A norma ISO 12572 calcula a difusdo de vapor no interior da tinta




considerando esta uma camada com dois lados, que sdo conectados com uma
fase de gas. Entretanto isso ndo é o que realmente ocorre, pois a tinta € sempre
aplicada em um substrato. Desta forma, a tinta est4 conectada com uma fase de
gas e com uma fase de liquido. Esta situacédo é mais complicada, pois o transporte
da agua dentro do substrato ocorre de duas maneiras. O transporte da agua na
forma liquida ocorre com a adsorcao de agua, e o transporte de agua na forma de
vapor ocorre com a difusdo de vapor.

Tabela 2 - Resultados encontrados na literatura

Material Sd com M com Sd com M com
arenito arenito calcario calcario
Oleo de linhaca 0,34 1615 2,46 12269
Tinta a base de cal- 0,007 102 0,04 488
caseina
Tinta a base de silica 0,02 241 0,04 563
Tinta a base de latex 0,34 4930 0,44 5437
Tinta a base de acrilica 0,24 2191 0,32 2598

No interior da tinta o transporte de vapor ocorre na forma liquida (Bagda, 1986).
Por isso, a passagem de vapor e agua (liquido) do substrato para a tinta também
influencia na difusdo de vapor da tinta.

A passagem de agua (liquido e vapor) ndo é possivel de se calcular, e, desta
forma, o comportamento de uma tinta em um substrato deve ser avaliado com o
uso de ensaios que representem a situagao real, ou seja, conforme 0s ensaios
apresentados neste estudo.
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